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NOVACERAMIC Hoyor resistencia y durabilidad

MURO REFORZADO INTERIORMENTE

Muro de carga disefiado de acuerdo a las normas técnicas complementarias para el disefio y construccion de

estructuras de mamposteria reforzada interiormente del reglamento de construccion de la CDMX,
SE RECOMIENDA EL USO DE MORTERO TIPO I PARA TODOS LOS SISTEMAS

Colocar varilla corrugada en 2 celdas consecutivas en:
- Extremo de muro.

- Interseccién de muro.
-@ 3.00m. -Concreto de relleno f'c=150 kg/cm2 6

-Mortero tipo I f'j=125 kg/cm?2

<3.00m

Refuerzo vertical @ 6t 6 max. 80cm.

Poliducto flexible
para instalacion eléctrica.
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Instalacion Hidro-sanitaria de
PVC o similar, hasta 2-1/2"
Rellenar con mortero

Refuerzo horizontal segun calculo
Junta recomendada: a separacién de 45 cm
-Espesor 1 cm.

-Mortero tipo I (125 kg/cm?2)

- Confinamiento segln norma
- Pieza hueca para alojar

Vintex 6 Vintex 12 instalaciones y/o castillos.
N Y,
. <3.00m \
SISTEMA REFORZADO ! '
INTERIORMENTE % CASTILLO AHOGADO CON MORTERO TIPO |

Q#36#2.5AR @ 6tomax. 80 cm 6 CONCRETO fc= 150 kg/em2 CON AGREGADO MAX. 1/2"

VINTEX

APARENTE O REPELLABLE
REFUERZO HORIZONTAL VARILLA CORRUGADA AR
% (& SEGUN CALCULO A SEPARACION MENOR DE 45 cm

Espesor de muro Peso con estructuras y aplanados VALORES UTILIZANDO MORTERQO TIPO 1 Factor de comportamiento sismico
t (cm) W (kg/m?) 'm kg/em? v'm (kg/em?) Q

12 @n2)
12 (12112)

1. Ejemplos para ilustrar el sistema de la mamposteria, su calculista determinara la cuantia de acero de acuerdo a un proyecto 5. Los pesos para materiales de repello se considera un aplanado de mortero cemento-arena en ambas caras de 1 cm. de espesor.
especifico, de acuerdo con las N.T.C. para disefio y construccién de estructuras de mamposteria del reglamento de construccién de 6. *Q=2 con refuerzo horizontal en cuantia de acero de acuerdo a NTCM.

la CDMX y al cédigo de edificacion de vivienda. 7. 1) en muros aparentes no se considera aplanado para su peso por m2.

2. El colado de los castillos, “ahogados” puede hacerse a cada 1 o 2 hiladas con mortero tipo I. 8. “Uso de castillo ahogado en caso de utilizar reglamento diferente las normas técnicas de la CDMX o para uso en sistemas como
3. En las piezas multiperforadas el mortero se colocard en toda la superficie tanto en junta vertical como horizontal. muro no estructural.

4. Dosificacién para mortero tipo I: Proporcién del mortero tipo I: saco de cemento de 50 kg, V2 saco de cal de 25 kg. Y 6 botes 9. Para edificaciones tipo II los valores f'm y v 'm se obtendran a través de ensayes de pilas conforme a la norma.

de arena de 19 It. (en volumen).
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